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LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengecekan benang ketidakrataan 30 rayon menggunakan as
creadel karet

Lampiran 2. Hasil Pengecekan ketidakrataan benang 30 rayon menggunakan as
creadel besi



Lampiran 3. Hasil Pengecekan ketidakrataan benang 30 catton carded
menggunakan as creadel karet

Lampiran 4.Hasil Pengecekan ketidakrataan benang 30 catton carded
menggunakan as creadel Besi



Lampiran 5. Hasil Pengecekan ketidakrataan benang 40 CRY menggunakan as
creadel Besi

Lampiran 6. Hasil Pengecekan ketidakrataan benang 40 CRY menggunakan as
creadel karet



Lampiran 7. Hasil pengecekan kekuatan beang 30 catton carded mennggunakan as
creadle karet

Lampiran 8. Hasil pengecekan kekuatan beang 30 catton carded mennggunakan as
creadle besi



Lampiran 9. Hasil pengecekan kekuatan benang 30 rayon mennggunakan as
creadle karet

Lampiran 10. Hasil pengecekan kekuatan benang 30 rayon mennggunakan as
creadle besi



Lampiran 11. Hasil pengecekan kekuatan benang 40 CRY mennggunakan as creadle karet

Lampiran 12. Hasil pengecekan kekuatan benang 40 CRY mennggunakan as
creadle Besi
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